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chemický vzorec  MnCO3    
forma   zelený prášek    
       
uhličitan manganatý  min. 90 %    
Mn   min. 43 %    
Fe   max.  0,08 %    
Cl   max.  0,05 %    

SO4   max.  0,5 %    
       
       
       
       
       
Poznámka:       
 


